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内容概要

　　《钢质模锻件金相组织评级图及评定方法GB/T13320-2007》代替GB／T 13320—1991《钢质模锻件
金相组织评级图及评定方法》。
本标准与GB／T 13320—1991相比，主要变化如下：——增加“等温正火”、“锻后控冷”处理工艺方
法以及“有效厚度”的术语和定义；　　——在适用范围中取消“汽车、拖拉机、通用机械”等字样
；　　——取消原标准第2章中所列出的各种钢号；　　——原标准第三组和第四组评级图合并成为
本标准的第三组评级图，即：调质钢调质处理锻件的评级图；　　——取消原标准3.2条；　　——取
消原标准4.1中“可以取有代表性的两处”字样，试样的制取以本标准中5.2条代替；　　——取消原标
准5.1中“可以用半级表示”的方法；　　——图片中的说明取消“部分”、“少量”等说法，改用形
态及均匀性进行说明。
　　本标准的附录A为资料性附录。
　　本标准由中国机械工业联合会提出。
　　本标准由全国锻压标准化技术委员会归口。
　　本标准起草单位：一汽巴勒特锻造（长春）有限公司。
　　本标准主要起草人：杨建军、陆东元、王德卫。
　　本标准所代替标准的历次版本发布情况为：　　——GB／T13320——1991。
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