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内容概要

　　各省、自治区、直辖市建委（建设厅），计划单列市建委，国务院有关部、委：　　根据原城乡
建设环境保护部（84）城科字第153号文的要求，由大连市城市建设管理局负责主编的《乳化沥青路面
施工及验收规程》，业经审查，现批准为行业标准，编号CJJ42—91，自1992年2月1日起施行。
　　本标准由建设部城镇道路桥梁标准技术归口单位北京市市政设计研究院归口管理，其具体解释等
工作由大连市城市建设管理局负责。
　　本标准由建设部标准定额研究所组织出版。
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第一章 总则第二章 乳化沥青　第一节 一般规定　第二节 原材料　第三节 乳化沥青的制备　第四节 贮
存与运输第三章 对基层的要求第四章 乳化沥青表面处治与贯入式路面　第一节 一般规定　第二节 乳
化沥青粘层　第三节 乳化沥青表面处治路面　第四节 乳化沥青贯入式路面第五章 乳化沥青混凝土和
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　1. 取样目的　　2. 取样方法　　3. 取样数量　　4. 取样要求　（二）试验方法　　1. 恩氏粘度试验
　　2. 标准粘度试验　　3. 筛上余量试验　　4. 附着度试验　　5. 被膜度试验　　6. 拌和稳定度试验
　　7. 水泥拌和试验　　8. 电荷试验　　9. 沥青含量试验　　10. 贮存稳定度试验　　11. 冰冻稳定度
试验　　12. pH值测定试验　　13. 蒸发残留物试验　（三）记录附录三 乳化沥青混合料试验方法附录
四 本规程用词说明附加说明
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