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内容概要

　　聚苯胺是重要的导电高分子材料之一，合成聚苯胺的原料易得，合成方法简便，被认为是最有可
能实现工业化应用的导电聚合物。
它具有优异的导电性、氧化还原特性、电催化性能、电致变色行为、质子交换性及光电特性等优点，
已被广泛应用于抗静电、电磁屏蔽、防腐涂料、发光二极管、电致变色窗口、光控开关等重要领域。
　　本书以作者多年的研究成果为基础，系统地介绍聚苯胺的性质、导电机理、合成方法、掺杂方式
及相关的应用，同时也介绍了聚苯胺的商业化现状和应用拓展。
特别是对苯胺在双组分体系中的聚合进行了跟踪，并探讨了苯胺的聚合机理；同时，也采用有机/无机
酸共掺杂制备聚苯胺，并探讨其导电机制和掺杂机制。
　　《导电聚苯胺的制备及应用》可供化工领域科研、生产及产品开发技术人员参考，也可作为高等
院校相关专业师生的教学参考书。
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编辑推荐

《导电聚苯胺的制备及应用》可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用
书使用。
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