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内容概要

《低维金属氧化物纳米材料》主要介绍金属氧化物纳米材料最新研究进展，ZnO基纳米材料、SrTiO3
纳米材料、ZrO2介孔材料、CexZr1-xO2介孔材料、TiO2基纳米薄膜的制备、表征与性能以及离子掺
杂TiO2的计算模拟等。
《低维金属氧化物纳米材料》内容对低维金属氧化物纳米材料的学术研究、理论探索、应用推广都有
重要的参考价值。

《低维金属氧化物纳米材料》可供从事纳米材料或功能材料研究与应用的科技工作者参考，也可作为
高等院校材料、化学、化工、能源、环境等相关专业高年级本科生和研究生的教学参考书。
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