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内容概要

本书简述了水玻璃砂的工艺原理及特征，结合作者十余年来在水玻璃砂材料、工艺、装备技术方面的
研究成果，系统全面地介绍了水玻璃砂的实用生产技术、水玻璃砂技术研究与应用的最新成就及其发
展趋势。
    全书内容包括：概述、水玻璃砂的工艺原理及特征、水玻璃粘结剂的老化及改性、CO2硬化水玻璃
砂、酯硬化水玻璃砂、水玻璃砂涂料、水玻璃旧砂再生技术、水玻璃砂工艺技术研究的最新成果及发
展方向、水玻璃粘结剂及其型砂的性能测试方法等。
本书内容丰富新颖，密切结合工厂的生产实际，对水玻璃砂材料、工艺、装备的理解及应用具有较大
的指导意义。
    本书可供从事水玻璃砂研究和应用的铸造技术人员和工人阅读参考，也可作为相关专业在校师生的
教学参考用书。
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