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内容概要

　　《焊工手册埋弧焊·气体保护焊·电渣焊·等离子焊（第2版）》全面系统地论述了埋弧焊、气
体保护焊、电渣焊和等离子弧焊四种最常用焊接方法的工作原理、有关的结构材料、焊接材料、焊接
设备及工艺装备、焊接工艺和焊接技能。
阐明了焊接缺陷的成因及防止措施，同时还列举了大量焊接生产应用实例，介绍了各应用领域的实际
生本书读者对象主要是从事焊接生产的中、高级焊工、焊接技师及相关的焊接工程技术人员；也可供
从事焊接和科学人员，高校和职业院校焊接专业的师生参考。
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编辑推荐

　　本书全面系统地论述了埋弧焊、气体保护焊、电渣焊和等离子弧焊四种最常用焊接方法的工作原
理、有关的结构材料、焊接材料、焊接设备及工艺装备、焊接工艺和焊接技能。
阐明了焊接缺陷的成因及防止措施，同时还列举了大量焊接生产应用实例，介绍了各应用领域的实际
生产经验。
    本书读者对象主要是从事焊接生产的中、高级焊工，焊接技师及相关的焊接工程技术人员；也可供
从事焊接科研和教学人员，高校和职业院校焊接专业的师生参考。
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