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内容概要

本书主要介绍热塑性塑料和热固性塑料的性能、生产工艺、成型机械及模具、制品缺陷分析及性能检
测等。
全书分为11章，分别为塑料基础知识、注射成型常用塑料、塑料添加剂、功能塑料、热塑性塑料注射
成型机、热固性塑料注射成型机、塑料注射成型模具、塑料注射成型生产工艺、塑料注射成型新进展
、塑料注射制品的缺陷分析、塑料注射制品的性能检测，并在每章后列出了练习题，练习题答案见附
录A。
附录B为注塑工等级要求。
    本书内容丰富，通俗易懂、实用性强，可供塑料注射制品生产企业的高级技术工人及大中专学校师
生阅读，也可作为中等职业学校、技校的教材。
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