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内容概要

本书详细地介绍了铸造用粘土湿型砂的各种相关知识，主要包括：湿型砂用原材料；湿型砂性能及其
检测；粘土湿型砂的制备；砂处理系统与粘土砂再生；铸件常见缺陷及其防止。
本书是作者深入了解国内外粘土砂造型技术发展和现状，以及多年从事粘土砂技术研究成果、生产经
验的总结，内容深入浅出，有很强的实用性。
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黄天佑，1946年10月21日生，籍贯福建省莆田县。
1970年毕业于清华大学“热加工工艺与设备”专业，1982年获清华大学铸造专业工学硕士学位。
现任清华大学机械工程系教授、博士生导师。
国家级精品课程《材料加工》负责人；研究方向为铸造工艺与造型材料、铸造设备及自动化。
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