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内容概要

本书是依据《国家职业标准》对涂装技师、高级技师的知识要求和技能要求，按照岗位培训需要的原
则编写的。
其主要内容包括：涂装专业基础知识，涂膜修补及涂装设备设计知识，涂装材料的应用，涂装工艺管
理，涂装技术发展新趋势，涂装环境污染与防治方法，涂装车间设计知识，理论培训和操作指导。
每章末附有复习思考题，书末附有与之配套的试题库和答案，还附有一套模拟试卷样例，以便于企业
培训、考核鉴定和读者自测自查。
    本书主要作为企业培训部门、职业技能鉴定培训机构的培训和考核用书，也可作为技师学院、高级
技校、高职院校和各类短训班的教学用书。
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章节摘录

第一章　涂装专业基础知识：第三节　磷化处理：磷化处理是大幅度提高金属表面涂膜耐蚀性的一处
简单、低廉、有效的工艺方法。
由于其操作简便，设备简单，所用材料绝大部分为无机盐类，因此被文学地用作涂膜的底层处理。
所谓磷化处理，是指把金属表面清洗干净，在特写的条件下，让其与含磷酸二氢盐的酸性溶液接触，
发生化学反应，生成一层稳定的不溶的磷酸盐保护膜层的一种表面化学处理方法。
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编辑推荐

《技能型人才培训用书·涂装工(技师、高级技师)》主要作为企业培训部门、职业技能鉴定培训机构
的培训和考核用书，也可作为技师学院、高级技校、高职院校和各类短训班的教学用书。
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