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内容概要

本书为“施工现场十大员岗位技能培训丛书”之一，主要阐述建筑施工现场试验员的基础知识和专业
技术。
全书共四篇十五章，第一篇为试验员基础知识（第一章、第二章），阐述了试验基本理论知识、建筑
材料的分类及基本性质；第二篇为结构性材料试验（第三章～第十一章），阐述了气硬性无机胶凝材
料试验，水泥试验，钢筋试验，骨料试验，掺和料、外加剂与拌合水试验，普通混凝土试验，特性混
凝土试验，砌筑砂浆试验，墙体材料试验；第三篇为功能性材料试验（第十二章、第十三章），阐述
了沥青及防水材料试验，建筑保温、吸声材料试验；第四篇为建筑施工试验（第十四章、第十五章）
，阐述了回填土试验、非破损性试验。
    本书可作为施工现场试验员、材料试验室技术员岗位工作手册，同时可供建筑工程质量员、材料员
、施工员等使用，也可供大专院校土建专业师生参考。
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章节摘录

　　一、材料的化学性质　　材料的化学性质主要是指物质在相互作用产生化学变化的条件下表现出
来的特性。
材料的化学性质直接影响到工程的使用及其寿命。
（一）酸碱性工程材料由各种化学成分组成，而且绝大部分工程材料是多孔材料，会吸附水分，许多
胶凝材料还需要加水拌和才能固结硬化。
因此，在实际使用时，与工程材料固相部分共存的水溶液（孔隙液或水溶出液）中就会存在一定的氢
离子和氢氧根离子，化学领域里通常用pH值表示氢离子的浓度，pH值-7为中性，pH值7的为碱性
，pH值越小，酸性越强，越大则碱性越强。
　　水泥在用水拌和后发生水化反应，水化生成物中有大量氢氧化钙等，不仅未硬化的水泥浆中呈很
强的碱性，而且硬化后的水泥石孔隙中仍有很浓的氢氧根离子，所以硬化的水泥石以及由其构成的砂
浆、混凝土仍保持了很强的碱性，往往pH值可达12～13（这样强的碱性会对人体皮肤、眼睛角膜造成
伤害，因此施工时应采取必要的劳动保护），时间久了，空气中弱酸性的CO2气体逐渐渗透出来，与
水泥中的碱发生酸碱中和反应，水泥石逐渐被“碳酸化”（也叫“碳化”），其pH值慢慢下降，对钢
筋混凝土中钢筋的保护作用逐步丧失，就容易发生钢筋锈蚀，危及建筑物的安全使用。
新拌砂浆和混凝土的高碱度，对某些抗碱性能不佳的涂料也是致命的，有时在新硬化墙面上涂刷涂料
后发生局部变色、“泛碱”（即涂料泛白霜等）、起皮等现象，原因之一即在于此。
为此，往往需采用抗碱较好的涂料作隔离，或待墙面稍稍“陈化”，碱性有所降低后再进行涂装施工
。
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