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内容概要

　　《热处理检验与质量控制》系统地介绍了热处理产品质量检验与质量控制的项目、内容及方法。
其主要内容包括：原材料的检验、显微组织分析与检验、力学性能测试、无损检测、热处理变形和裂
纹、热处理质量控制概述、结构钢热处理质量控制、工具钢热处理质量控制、化学热处理质量控制、
感应热处理质量控制。
《热处理检验与质量控制》对各种热处理缺陷的应对措施等进行了介绍，实用性强。
通过《热处理检验与质量控制》的学习，具备一定热处理理论基础的读者可较快地掌握各种热处理检
验方法和质量控制要点，尽快成长为一名合格的热处理工程师。
　　《热处理检验与质量控制》适用于热处理工程技术人员、工人使用，也可供相关专业在校师生参
考。
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