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内容概要

《实用压铸模设计与制造》系统地介绍了压铸模具的设计与制造技术。
全书内容包括：概论、压铸合金材料、压铸件设计、压铸成型工艺、压铸模设计、压铸模结构图例、
压铸工艺CAE、压铸模制造及检测、压铸模的装配及试模。
本书以模具结构分析与制造技术为重点，结构体系新颖，技术内容全面；书中配有较多的应用实例，
实用性强，能开拓思路，概念清晰，便于自学。

《实用压铸模设计与制造》主要供从事压铸模具设计及制造的工程技术人员、工人使用，也可作为相
关专业在校师生及研究人员的参考书和模具培训班的教材。
本书由上海交通大学洪慎章教授、上海申模计算机系统集成有限公司副总经理王国祥高级工程师编写
。
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