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内容概要

　　《锻造工艺与模具设计》对锻造技术作了全面、系统的介绍，共分3章，包括绪论、锻造用材料
准备、锻造的加热规范、自由锻造工艺、模锻成形工序分析、锤上模锻、机械压力机上模锻、螺旋压
力机上模锻、平锻机上模锻、液压机上模锻、模锻后续工序、特种锻造、锻造工艺的技术经济分析。
本书理论联系实际，有较强的实用性。
本书可作为高等院校、成人高校模具、材料成形及控制工程、机械类等专业的教材，也可供有关技术
人员参考。
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