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内容概要

朱明松主编的《机械基础》针对中等职业学校学生对口升入高一级学校继续学习、深造的应知、应会
知识，根据江苏省普通高校对口升学机电/机械类专业的机械基础、液压与气动两门核心课程的综合理
论考试大纲编写而成，同时参照2009年教育部颁布的机械基础教学大纲，并对某些内容进行了拓展；
参照新一轮国家改革规划教材，采用最新国家标准。
本书编写体例明晰，习题设计具有一定梯度。

本书分为五篇，共十六章，内容包括常用机构、金属材料常识、机械传动、轴系零件、液压与气压传
动。

《机械基础》可作为对口升学机电/机械类专业教学用书，也可作为职业学校或培训机构相关专业的教
学用书。
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章节摘录

　　（1）合金结构钢 合金结构钢按用途可分为工程结构用钢和机械制造用钢，前者主要用于建筑、
桥梁、船舶、锅炉等；后者主要用于制造机械设备上的结构零件，在生产中应用较广，它是在优质或
高级优质碳素结构钢的基础上加入合金元素制成的合金结构钢，主要包括合金渗碳钢、合金调质钢、
合金弹簧钢和滚动轴承钢等。
1）合金渗碳钢。
合金渗碳钢就是用于制造渗碳零件的合金钢，其碳的质量分数一般为0.1%～0.25%，加入的主要合金元
素是铬、镍、锰、硼等。
经过渗碳处理后，再进行淬火和低温回火处理，从而可达到表面具有高硬度、高耐磨性，心部具有一
定强度和足够韧性的要求。
常用牌号有20CrMnTi、12CrNi2。
2）合金调质钢。
合金调质钢是指经过调质处理（淬火+高温回火）的合金结构钢。
其碳的质量分数为0.25%～0.50%，主加元素为锰、铬、硅、镍、硼等。
这种钢经调质处理后具有良好的综合力学性能，主要用于在重载、受冲击条件下工作的零件。
40Cr是合金调质钢中最常用的一种。
3）合金弹簧钢。
合金弹簧钢是用于制造各种弹簧的专用结构钢，其碳的质量分数一般为0.45%～0.75%，加入的主要元
素有锰、硅、铬等，有些弹簧钢还加入了钼、钨、钒等元素。
合金弹簧钢经淬火后进行中温回火处理，可获得高的弹性极限、高疲劳强度、足够的塑性和韧性。
60Si2Mn是合金弹簧钢中最常用的一种。
4）滚动轴承钢。
滚动轴承钢是制造各种滚动轴承的滚动体和内外套圈的专用钢，其碳的质量分数为0.95%～1.15%，铬
的质量分数为0.65%～1.65%。
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