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内容概要

　　《铸造耐磨材料及其生产技术》是作者根据铸造耐磨材料目前的发展趋势和实际工况条件，从磨
损理论、磨损工况、耐磨材料的发展入手，结合自身多年的铸造耐磨材料研究成果和生产经验编写而
成的。
本书的主要内容包括：绪论，材料磨损基础，材料磨损机理，耐磨铸铁，中、低合金耐磨铸钢，高合
金耐磨铸钢，铸造耐磨复合材料，铸造耐磨材料的熔炼。
　　《铸造耐磨材料及其生产技术》可供铸造耐磨材料生产企业的工程技术人员使用，也可供机械、
材料等相关专业的研究生和本科生参考。
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