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内容概要

　　为便于工程技术人员能够快速查到进场复验材料的质量和技术要求而编写《常用建筑材料进场复
验手册》。
本手册按照最新国家标准和行业标准，列出了常用建筑材料进场复验的相关要求和技术标准，主要包
括每种建筑材料的复验标准、复验要求、组批原则和取样规定、复验项目、技术性能指标要求。
本手册是建筑工程材料员、质检员、建筑试验室技术人员以及监理人员的必备参考书。
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