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内容概要

　　《混凝土工程裂缝预防与控制》在广泛参考国内外（主要是国外）试验研究成果和工程实践经验
的基础上，对混凝土工程裂缝问题，特别是对由于湿度、温度变化引起的收缩变形裂缝和由于钢筋锈
蚀、碱骨料反应引起的化学反应裂缝，以及对混凝土工程裂缝的防控手段等问题，做了比较系统、深
入地阐述。
　　《混凝土工程裂缝预防与控制》中选编了大量技术资料，研究了开裂机制，讨论了裂缝实例，阐
释了防控手段，既探索理论基础，亦联系工程实际。
期望能有助于扩展知识和启迪思维，也期望能有助于分析现实工程裂缝问题和防控新建工程出现裂缝
，为混凝土工程设计、施工人员及其他有关人员提供参考。
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编辑推荐

　　《混凝土工程裂缝预防与控制》对原书中的某些内容做了修改、调整。
增加了变形约束开裂机制，“致裂温度”指标的防裂应用，修改完善了裂因一裂防（控）脉络图，也
着重叙述了“温因致裂”和“裂缝预防”的内容。
　　编者希望通过这《混凝土工程裂缝预防与控制》把历年来经查阅、筛选、编辑出的“可贵”资料
和经咀嚼、消化、吸收到的“有益”知识，奉献给为着我们祖国现代化工程建设的共同目的而在不同
岗位用心学习中的同志们、“同学们”，是将其作为交流技术资料、交换讨论意见和汇报研习心得以
提供启示参考的，也期望能对同志们、“同学们”的具体工作有所帮助。
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