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内容概要

本书介绍道路建筑常用材料的技术性能、检测原理及方法。
全书共六章：第一章砂石材料，第二章石灰和水泥，第三章水泥混凝土和砂浆，第四章沥青材料，第
五章沥青混合料，第六章建筑钢材和木材。
另附六个附录。
　　本书可作为公路工程施工、监理及工程试验等专业技术人员的工具书，亦可作为公路与城市道路
等相关专业大、中专学生的试验教材及材料试验检测人员的培训教材。
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绪论第一章 砂石材料　第一节 概述　　一、石料的特性及制品　　二、集料及其分类　第二节 石料
的技术性质及检测方法　　一、石料的物理性质及检测方法　　二、石料的力学性质及检测方法　　
三、石料的化学性质及检测方法　　四、石料的技术分级　第三节 集料的技术性能及检测方法　　一
、粗集料的技术性质及检测方法　　二、细集料的技术性质及检测方法　　三、集料的技术标准　第
四节 矿粉的技术性质及检测方法第二章 石灰和水泥　第一节 概述　第二节 石灰的技术性质及检测方
法　　一、石灰的特性及分类　　二、石灰的技术性质及检测方法　　三、石灰的技术分级　第三节 
水泥的技术性质及检测方法　　一、水泥的特性分类　　二、水泥的技术性质及检测方法　　三、水
泥的技术标准第三章 水泥混凝土和砂浆　第一节 水泥混凝土　　一、水泥混凝土的分类及特性　　
二、水泥混凝土的技术性质及检测方法　第二节 砂浆　　一、概述　　二、砌筑砂浆的技术性质及检
测方法　　三、砂浆的技术要求第四章 沥青材料　第一节 概述　　一、石油沥青的分类　　二、沥
青的特性　第二节 沥青的技术性质及检测方法　第三节 沥青的技术分级　　一、中、轻交通量道路
石油沥青技术标准　　二、重交通量道路石油沥青标准　　三、液体石油沥青的技术标准第五章 沥青
混合料　第一节 概述　第二节 沥青混合料的技术性质及检测方法　　一、马歇尔稳定度试验　　二
、沥青混合料车辙试验　第三节 沥青混合料的技术标准第六章 建筑钢材和木材　第一节 建筑钢材　
　一、钢材的分类及特性　　二、钢的技术性质及检测方法　　三、建筑钢材的技术分级　第二节 木
材　　一、木材的分类及特性　　二、木材的技术性质及检测方法　　三、木材的技术分级附录Ⅰ 粗
集料取样法（T0301-2000）附录Ⅱ 沥青取样法（T0601-2000）附录Ⅲ 沥青试样准备方法（T0602-1993
）附录Ⅳ 沥青混合料取样法（T0601-2000）附录Ⅴ 木材物理力学试验方法总则附录Ⅵ 木材物理力学试
材锯解及试样截取方法参考书目
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