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内容概要

本书根据我国开放交通两年以上的高速公路(近30条)半刚性基层沥青路面实际使用情况调查，详细介
绍了我国高速公路半刚性路面结构及散会承载能力和面层功能状况；详细分析了沥青路面的早其破坏
现象和产生原因，产提出，了预防措施；详细介绍了我国自主研究开发的多碎石沥青混凝土的特性、
技术指标及其在多个工程的实际使用情况。
本书还对沥青和改性沥青，沥青和沥青混凝土现状以及薄沥青面层进行了综合评述。
    本书可供公路、城市道路的设计、施工、科研和监理技术人员以及大专院校师生学习参考。
    本书作者为中国工程院院士。
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