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内容概要

全书共分九章，主要介绍了乳化沥青的特点及社会经济效益、沥青乳化原理和乳化剂、沥青乳化工艺
和设备、乳化沥青的检验标准与检验方法、乳化沥青在道路工程中的应用、乳化沥青稀浆封层及封层
摊铺机、乳化沥青稀浆封层施工、聚合物改性乳化沥青稀浆封层（微表处）。
　　本书适合公路工程技术人员、相关专业大中专院校师生及科研人员参考使用。
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