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内容概要

　　《高等级公路沥青混凝土路面新技术》作者刘中林博士、谭发茂硕士及其他作者均来自工程建设
一线的青年学者。
作者结合其工程实践经验，介绍了沥青混凝土路面新技术及其应用与存在的问题；并对目前沥青混凝
土路面设计、施工中比较突出的问题，提出了自己的观点。
书中组出了较多的工程实例。
相信该书对读者了解、应用沥青混凝土路面新技术将起到积极的作用。
　　《高等级公路沥青混凝土路面新技术》主要内容有：改善沥青路面使用性能的途径与方法；沥青
路面混合料基础理论；沥青路面混合料组成设计方法；SMA沥青混凝土；在粒径LSAM沥青混凝土；
高碎石沥青混凝土；纤维加筋沥青混凝土；土工合成材料加筋沥青混凝土刚性面层；RCC-AC复合式
路面；稀浆封层技术；沥青路面层间粘结材料；再生沥青混凝土等。
　　《高等级公路沥青混凝土路面新技术》可供公路工程专业技术人员及大中专院校的师生学习参考
。
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合料的力学性能第四节 SMA的组成设计方法第五节 SMA的施工要求及质量标准第六节 SMA的经济效
益分析第五章 大粒径LSAM沥青混凝土第一节 概述第二节 LSAM的组成结构和强度原理第三节 LSAM
和组成规律第四节 LSAM混合料配合化组成设计方法第五节 LSAM的路用性能分析第六节 LSAM的施工
和经济评价第六章 多碎石沥青混凝土第一节 概述第二节 多碎石沥青混凝土的级配第三节 多碎石沥青
混凝土的应用实例第四节 多碎石沥青混凝土应用中出现的问题及原因分析第五节 多碎石沥青混凝土
路面施工的技术要求第七章 纤维加筋沥青混凝土第一节 概述第二节 加筋纤维改善沥青混合料的作用
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施工第八章 土工合成材料加筋沥青混凝土第一节 概述第二节 用于沥青路面的土工合成材料的性能特
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工第四节 灌浆法半刚性面层的设计与施工第十章 RCC-AC复合式路面第一节 概述第二节 RCC-AC复合
式路面结构及其组合设计第三节 沥青层稳定性设计原理第四节 RCC-AC复合式路面材料要求及配合比
设计第五节 RCC-AC复合式路面施工第十一章 稀浆封层技术在高速公路中的应用第一节 概述第二节 
乳化沥青与改乳性化沥青第三节 稀浆封层的分类与配合比设计第四节 稀浆封层的施工第五节 稀浆封
层的应用第六节 高油石比稀浆封屋第十二章 高速公路沥青路面层间粘结材料⋯⋯第十三章 再生沥青
混凝土主要参考文献
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