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内容概要

本书结合《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》（SHC F40－01－2002）以及国外先进的科研成果，
对SMA路面中混合料的组成与特性、设计与铺筑进行了系统的阐述。
书中还着重介绍了我国近年来通过科学研究和工程实践所总结出来的宝贵经验。
    本书适合从事沥青路面科研、设计、施工与管理的道路工程和机场道面工程的技术人员，也可作
为SMA路面推广应用的技术培训教材以及大、中专院校相关专业的师生学习参考。
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