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内容概要

本书从实用的角度阐述SBS改性沥青和乳化沥青的配制原理及检测方法、生产工艺与设备及其工程应
用。
    本书可供道路、市政工程及机场工程有关技术人员阅读使用，亦可作为培训教材，以增进业内人士
对改性沥青及乳化沥青技术的了解与掌握。
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