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内容概要

　　本书共分八章，内容包括多碎石沥青混凝土SAC的应用推广价值及应用情况，多碎石沥青混凝
土SAC的试验、设计与施工等。
    本书具有多个创新点，例如以SAC系列为代表的粗集料断级配的矿料级配的设计方法，用VCADRF
方法对矿料级配进行骨架密实结构初步检验，用VCAAC。
方法对沥青混凝土试件进行骨架密实结构最终检验等。
    本书可供公路工程的设计、施工人员以及高等院校师生教学参考使用。
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