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内容概要

本书为交通土建高职高专统编教材，全书分为两篇。
第一篇为道路建筑材料，较系统地介绍了砂石材料、石灰、水泥和稳定土、水泥混凝土和砂浆、沥青
及沥青混合料、工程高分子聚合物、建筑钢材的物理力学性能及工程应用；第二篇为道路建筑材料试
验，按照现行的国家规范及行业标准，从适应高等级公路建设需要出发，选取了道路工程常用材料的
相关试验项目，介绍材料试验目的与适用范围、仪器设备与试验准备、试验步骤、试验结果整理等内
容，共27个试验。
    本书可作为交通高等职业技术教育道路与桥梁工程技术专业、工程造价专业及工程监理等交通土建
专业教材，亦司供交通中等职业教育土建类专业师生及各类干部培训学习和从事公路施工、工程监理
、试验检测工作的工程技术人员参考。
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