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内容概要

本书对国内外沥青路面结构设计方法、理论的发展历程和研究成果进行了系统的回顾和深入的评析，
并结合我国现状构建了新沥青路面结构设计方法的使用性能指标和设计参数体系。
主要内容包括：沥青路面结构组合、沥青路面结构设计万法的演变、路基湿度状况、沥青路面温度状
况、土和粒料的回弹模量、沥青混合料的劲度、无机结合料类材料的力学性质、沥青混合料的疲劳特
性、沥青面层的低温开裂、粒料层和路基的永久变形、沥青层的永久变形、我国沥青路面结构设计方
法的改进等。
本书内容对沥青路面结构设计工作具有重要的指导意义。

 本书可供相关院校师生以及沥青路面设计与研究人员使用。
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章节摘录

　　路面结构是一种多层次的复合结构。
路面设计时设计人员可以选用不同的结构层组合和材料类型。
路面结构的性能不仅依赖于复合结构整体所提供的性能，更取决于某一组成结构层次的性能，特别在
各结构层次的组合或材料性质不协调时。
路表弯沉反映了路面结构整体的抗变形能力，它既不反映也不限定某结构层次的抗变形能力。
因而，具有相同路表弯沉值的两个路面结构，可能由于结构层组合或所选材料类型的不同而具有不同
的承载能力或使用寿命，或者由于某个路面结构的结构层组合或材料选择不合理而过早地出现破坏。
　　为了避免结构层的不合理组合或材料的不合理选用，引起相对薄弱环节处出现某种类型的破坏，
规范方法针对特定的破坏类型设置了相应的单项控制指标。
1986年版设计规范增加沥青面层和无机结合料类结构层底面拉应力验算指标就是出于这样的考虑。
由此，就形成了综合设计指标和单项设计指标并存的局面。
　　既有综合指标又有单项指标，可以实施结构层组合和材料的合理设计，但也会出现综合指标与单
项指标间的相互关系以及它们之间相互协调的问题。
一方面，如果用不同的单项指标来控制住相关结构层次的特定损坏类型，那么综合指标用来控制路基
和路面结构整体或者某结构层次的什么类型的损坏呢？
另一方面，综合指标与单项指标的要求之间还存在着设计结果协调一致的问题。
这两方面问题，是采用综合指标与单项指标共存的设计指标体系时必须做出回答的。
然而，规范方法对此并未做出明晰的分析和说明，也未给出合理的回答。
　　⋯⋯
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