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内容概要

本书主要论述了漏磁检测的机理：裂纹磁荷模型的建立、高灵敏度磁传感器、漏磁信号处理、漏磁信
号定量分析、裂纹发展趋势预测等方面的问题，重点讨论了基于奇异值分解一模拟进化理论的裂纹漏
磁信号定量分析、裂纹定位的原理和实现方法，基于信息神经网络的裂纹发展趋势预测及工件可靠工
作时限预计，并在此基础上介绍了漏磁检测在装备无损检测方面的应用及相关的检测仪器。
    本书适于机械、电力、化工、兵工、航天等方面从事无损检测研究的工程技术人员阅读，也可作为
相关专业研究生的学习参考书。
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