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内容概要

本书主要介绍了聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和ABS、聚甲基丙烯酸甲酯与氨基塑料的主要
品种与牌号、生产厂家与性能，材料改性技术（交联、接枝、共混、填充-增强与纳米改性），配方设
计和制品成型加工技术等内容。
适合塑料材料研究、应用、产品设计、制造、管理、销售、教学等人员阅读，是塑料工业从业人员必
读之书。
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