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内容概要

　　《金属磷化工艺技术》全书共分12章，包括绪论、磷化的基本原理、磷化的前处理、磷化剂的工
业生产、磷化工艺、影响磷化膜质量的因素、磷化工艺在工业上的重要应用、钢铁的氧化、铝合金及
英他金属的磷化、磷化工艺设备、磷化膜质量评价、磷化工艺的清洁生产与环境保护。
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技术发展的动向第2章 磷化的基本处理2.1 磷化形成的原理2.2 磷化的Machu原理第3章 磷化的前处理3.1 
金属的脱脂3.1.1 溶剂清洗3.1.2 有机溶剂清洗设备3.1.3 强碱液清洗3.1.4 低碱性液清洗3.2 化学除油剂中
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编辑推荐

《金属磷化工艺技术》可供从事表面处理，磷化工艺的一线技术人员参考，也可供相关专业的大专院
校学生、老师阅读。
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