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内容概要

本书作者结合近50年来橡胶和密封剂领域的研究成果，系统地介绍了工程上应用的各种橡胶材料和密
封剂。
本书分两篇，第1篇为橡胶篇，详述了用于密封制品的各种橡胶胶料的化学结构、特性、混炼胶制备
工艺，制造方法和硫化胶各项性能等。
第2篇为密封剂篇，详述了密封剂基体材料的化学结构、特性，各类配合剂的结构特性及密封剂的制
备工艺、性能和应用实例，以及密封剂使用过程中出现的各类问题和解决方法。
 　　本书在突出材料实用性同时融入高分子材料的理论知识，使实用性和知识性相结合，可供各工业
领域从事密封结构设计、选材和应用的工程技术人员参考。
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