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内容概要

本书全面介绍了汽车用钢的生产技术及研究进展。
第1～7章分别介绍了汽车工业发展和先进汽车用钢的密切关系，汽车中各类薄板、镀层板、高强度钢
板和先进高强度钢板、CSP线上生产细晶粒高强度热轧板的工艺原理，汽车板生产的计算机控制和性
能预报，以及高强度钢板成形的计算机模拟和回弹补偿；第8～14章为汽车用合金钢，包括汽车用弹簧
钢和强韧性，汽车用齿轮钢、非调质钢和晶内非调质钢，铆螺钢和非调质铆螺钢以及汽车用不锈钢与
阀门钢新近研究成果和应用等。
 　　本书各章是由国内相关领域的知名专家共同编写，并且许多内容都是作者首次公开发表，技术先
进，可供冶金及材料科学和工程领域，尤其是钢铁材料的研发与汽业工业应用领域的研究人员、工程
技术人员参考。
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