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内容概要

　　本书针对呋喃树脂砂铸件生产过程中易出现的各种问题，结合作者多年来在树脂砂铸造工艺、装
备技术方面的实践经验和研究成果，重点介绍：　　呋喃树脂砂原辅材料特点及选用；　　呋喃树脂
砂的工艺设计特点和要点；　　各类型零件的浇注系统设计计算方法；　　呋喃树脂砂专用设备及生
产线；　　铸件缺陷分析及防止措施；　　呋喃树脂砂铸造工艺在铸铁件、铸钢件等零部 件方面的应
用实例。
　　本书可供从事铸造生产和管理的技术人员、工人阅读，也可供科研院校从事铸造方向研究的师生
参考。
　　本书可供从事铸造生产和管理的技术人员、工人阅读，也可供科研院校从事铸造方向研究的师生
参考。
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