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内容概要

本书以我国镍系顺丁橡胶的发展历史和生产过程为线索，以总结研究成果、生产经验、生产技术为宗
旨，以继承、发扬现有技术并推陈出新为目的而编写的。
主要介绍了镍催化体系的确立与活性种制备；镍系顺丁橡胶生产过程，包括聚合、溶剂回收、凝聚与
后处理方法；镍系顺丁橡胶产品结构与性能，生胶的老化及其防护等。
其次，还对环境保护与安全生产等进行了简要介绍，包括三废治理技术及安全生产技术等。
     本书可作为从事合成橡胶科研、设计、生产、加工的科技人员和高等院校师生的参考书，也可作为
顺丁橡胶生产一线工人的培训教材。
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