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内容概要

由于服装面料的不断发展、创新以及员工队伍技术水平提高滞后的原因，不断会出现一些形形色色意
想不到的洗涤慰烫事故。
    本书搜集整理了在洗染业所发生的洗涤慰烫事故案例200余则，包括洗涤慰烫标注不正确类案例，面
料、里料和附件设计匹配不合理类案例，新型纤维、面料、辅料类案例，传统面料新型印染工艺类案
例，水洗技术类案例，干洗技术类案例，慰烫技术类案例，去渍技术类案例，皮衣护理技术类案例等
，希望这些不同类型的洗涤慰烫事故案例能对洗染企业员工的技术提高有所帮助，也希望能对服装企
业；隹确标注洗涤熨烫建议、服装设计师合理搭配服装材料提供有益的参考。
    本书适合洗染行业的技术人员、管理人员阅读使用，也可供服装设计师、服装生产行业相关人员参
考。
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书籍目录

一、洗涤熨烫标注不准确类案例  【案例1—1】静电植绒面料干洗脱绒  【案例1—2】静电植绒面料干
洗后变硬脆化  【案例1—3】干洗后面料涂层破损-  【案例1—4]绒面复合面料黏合层开胶  【案例1—5]
静电植绒裙套装干洗掉绒  【案例1—6]复合人造毛皮面料女外衣干洗开胶  【案例1—7】复合面料干洗
破损  【案例1—8]羊毛衫附件干洗脆化．．  【案例1—9]休闲棉服(涂层面料)干洗发硬  【案例1—1 0]
静电植绒西服干洗掉绒  【案例1—11】干洗后面料内涂层脱落  【案例1—12】衣物干洗后线缝处出现
冒胶涸迹  【案例1—1 3]塑料珠绣干洗后溶解沾染  【案例1—14]面料衬层干洗后破损脱落(一)  【案例1
—1 5】面料衬层干洗后破损脱落(二)  【案例1—1 6]印花图案干洗脱落  【案例1—17】复合面料男外衣
干洗脆化  【案例1—1 8】印胶面料男夹克干洗后花纹脱落  【案例1—1 9】干洗后内衬涂层破损脱落  
【案例1—20】复合面料休闲西服干洗后变硬脆化  【案例1—21】带有涂层面料干洗后脆化变硬  【案
例1—22】仿麂皮面料夹克干洗后脆化变硬  【案例1—23】静电植绒面料干洗后绒毛脱落  【案例1—24
】涂层面料夹克衫干洗后发硬变脆    本组案例述评二、面料、里料和附件设计匹配不合理类案例  【案
例2—1】牛仔裤皮革拼块洇色  【案例2—2]白色羽绒服皮革黑袢洇色  【案例2-3]皮革镶条洇色  【案
例2—4】皮革附件洇色。
  【案例2—5】拼色面料夹克掉色、洇色  【案例2—6】羊绒大衣黑色镶条干洗洇色  【案例2—7】差色
面料里料洗涤串色  【案例2—8】差色面料里料串色  【案例2—9】水洗棉服里衬搭色  【案例2—10】
羽绒服面料镶条掉色、搭色  【案例2—11】粘接亮片干洗脱落  【案例2—1 2】羊绒衫装饰件干洗溶解
沾染  【案例2—13】羽绒服黑色里子掉色、串色  【案例2—14】皮革拉链头干洗掉色沾染  【案例2—15
】衣物装饰物(木珠)干洗掉色沾染  【案例2—16】面料配件干洗破损’  【案例2—1 7】带有内涂层真
丝面料干洗后脱落、褶皱  【案例2—1 8】干洗后黏合衬布离散起泡  【案例2—19】皮革配件干洗后洇
染’  【案例2—20】带有皮革镶条棉服干洗掉色、洇色  【案例2—21】白色羽绒服深蓝色衣里水洗搭
色  【案例2—22】含活性炭竹纤维踏花被洗涤后洇染  本组案例述评三、新型纤维、面料、辅料类案例
 【案例3—1】洗涤后面料复合层破裂  【案例3—2】人造毛皮洗涤后花纹变形  【案例3—3】面料涂层
干洗后破损剥落  【案例3—4】不可淋雨(沾水)面料  【案例3—5】金属纤维面料熨烫不平  【案例3—6
】色织面料洗涤后洇色  【案例3—7】棉服水洗后填充成分脱落  【案例3—8】玉米纤维针织衫洗涤后
光泽差别不匀  【案例3—9】针织衫弹性镶条干洗后外露-  【案例—1 0】羽绒服水溶性喷涂层洗涤后脱
落沾染  【案例3—11】人造毛皮复合面料干洗开胶  【案例3—1 2】羽绒服面料洗涤后并丝  【案例3—1
3】含有金属纤维面料棉服熨烫不平  【案例3—14】针织面料后整理填充料脱落  【案例3—15】羽绒背
心反光面料拼块磨损  【案例3—16】金属纤维面料熨烫试验  ⋯⋯四、传统面料新型印染工艺类案例五
、水洗技术类事故案例六、干洗技术类事故案例七、熨烫技术类事故案例八、去渍技术类事故案例九
、皮衣护理技术类事故案例十、其他案例
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