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前言

《石油化工设备设计选用手册》(以下简称《手册》)由中国石化集团上海工程有限公司组织编写。
《手册》着眼于工程，强调设计、选用，目的是使工程公司、生产企业中的工艺、设备技术人员能据
此设计、选用到最佳设备。
本《手册》突出工程性、工艺性、实用性。
为保证《手册》的工程实用性，中国石化集团上海工程有限公司成立了编委会，确定了《手册》的编
写要求，组织全国知名专家参与撰写，并由编委会负责《手册》的审稿及协调工作。
《手册》对每一类设备的作用、适用场合、分类与形式、选用要求进行阐述，主要介绍该类设备选用
的工艺计算、结构设计、强度计算，以及本类设备的制造检验特殊要求，同时也涉及该类设备的标准
及零部件标准(重点在于如何应用)以及相关应用软件。
本《手册》包括工艺型设备，如《换热器》、《反应器》、《塔器》、《干燥器》、《除尘器》、《
工业炉》、《机泵选用》等；材料结构型设备，如《石化设备用钢》、《承压容器》、《储存容器》
、《有色金属制容器》、《搪玻璃容器》等，共12个分册。
本书为《石化设备用钢》分册，内容以工程应用、设计选用为主，主要介绍各种常用石化设备用钢的
种类、性能、制造加工要点以及选用原则等内容。
书中收集了大量表格，给读者提供了充足的数据资料。
书后附录内容翔实，可供读者参考使用。
本书由中石化集团南化公司化工机械厂陈建俊负责编写，全书由叶文邦审定。
希望《手册》对读者的工作能起到促进作用，据此设计、选用到高效、节能、环保的工程设备，为我
国的工程建设添砖加瓦，也深切希望读者对《手册》不足之处提出宝贵意见，以便再版时修正。
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内容概要

本书为《石油化工设备设计选用手册》系列的《石化设备用钢》分册，内容以工程应用、设计选用为
主，主要介绍了国内外各种常用石化设备用钢的种类、性能、制造加工要点以及选用原则等内容。
书中收集了大量表格，给读者提供了充足的数据资料。
    本书可供从事石化设备设计、研究、制造、使用等的工程技术人员及研究人员参考使用，也可供高
等院校相关专业的师生参考。
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