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内容概要

　　《装饰抹灰工程》根据最新颁布的规范和行业标准编写而成，全面、系统地介绍了建筑装饰抹灰
工程中常用材料的种类。
性能和应用范围以及不同抹灰工程的施工工艺、操作方法，还突出介绍了各种抹灰工程的材料核算方
法和步骤，质量检测。
施工质量控制与验收方法，质量问题与防治措施以及各种抹灰工程的维修，保养技术等。
 　　《装饰抹灰工程》内容通俗易懂，各项技术数据齐全，查用方便，是施工现场必备的实用工具书
。
《装饰抹灰工程》可供建设单位，监理单位。
施工单位从事施工技术和质量管理人员使用，也可供一般装饰装修设计人员参考，还可以作为高职高
专院校相关专业的教学辅导书。
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章节摘录

　　第一章　装饰抹灰材料　　建筑装饰装修抹灰工程是建筑工程中不可缺少的项目，也是房屋建筑
工程中的重要组成部分。
抹灰是将水泥、石灰膏、膨胀珍珠岩等各种材料，配制成砂浆或素浆涂抹在建筑结构的表面，使其不
仅能够保护主体结构，而且又可作为基本饰面或各类装饰装修的施工基层，还可以通过相应的材料配
合与操作工艺使之成为装饰抹灰工艺。
　　第一节　无机胶凝材料　　在建筑工程中将能够把散粒状材料（如砂、石等）和块状材料（如砖
、砌块等）黏结成一个整体的材料，统称为胶凝材料。
胶凝材料按照化学成分不同，可分为无机胶凝材料和有机胶凝材料两大类。
无机胶凝材料按其能否在水中凝结硬化、保持和发展强度，又可分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材
料。
　　气硬性胶凝材料只能在空气中凝结硬化、保持和发展强度；水硬性胶凝材料既能在水中又能在空
气中凝结硬化、保持和发展强度。
气硬性胶凝材料的耐水性较差，一般只适用于地上或干燥环境，不适宜用于潮湿环境，更不能用于水
中。
水硬性胶凝材料耐水性好，既可用于空气中，也可用于地下或水中。
　　一、石灰胶凝材料　　石灰是人类在建筑中最早使用的胶凝材料之一，由于其原材料蕴藏丰富、
分布广泛、生产工艺简单、成本低廉、使用方便，所以至今仍广泛应用于各种工程中。
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