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内容概要

本书结合作者长期防腐蚀施工管理和职业培训的经验和总结，从防腐蚀施工安全技术和安全管理的角
度，系统介绍了防腐蚀工程中常见化学品安全知识，防腐蚀施工的安全技术及应用，防腐蚀施工安全
管理及相关的法规、标准和技术规程等内容。
     本书实用性强，可作为防腐蚀施工技术人员、施工人员及施工管理人员的培训教材或参考书。
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章节摘录

　　第一章 防腐蚀施工安全技术概论　　第二节 防腐蚀施工中的危险、危害因素　　一、涂料的危
险、危害性　　防腐蚀施工中用的涂料大多是有毒、易燃、易爆和具有较强挥发性的危险化学品，在
施工过程中，挥发性有机化合物不仅影响操作人员的身体健康，而且有造成火灾、爆炸事故的危险。
目前，绝大多数防腐蚀涂料产品都是溶剂型的，在配制、涂装、干燥成膜过程中，都有有机溶剂挥发
出来，当蒸气和空气混合到一定比例后，由于冲击、摩擦或静电作用，即使不遇明火也会爆炸。
在橡胶衬里、涂料施工中易引起火灾和苯中毒；在喷砂、酸洗处理中易引起矽肺、酸雾侵蚀、空气和
水源污染。
如部分涂料含有红丹、铅铬黄等有毒颜料，能引起急性和慢性铅中毒，长期接触涂料及溶剂，能溶解
皮肤中的脂肪，造成皮肤干燥、开裂、发红，并引起皮肤病。
苯是许多涂料的溶剂，且具有很强的毒性，易引起急性中毒。
　　二、施工作业的危险性　　防腐蚀施工有大量的高处作业、受限空间作业，有时还需要高温作业
。
高处作业有可能发生作业人员从高处坠落的伤亡事故和施工物件从高处坠落引起的砸伤人和物品的事
故。
受限空间作业存在使作业人员高温中暑、窒息、有毒气体聚集引起中毒、易燃气体聚集引发火灾和爆
炸等危险，尤其是在狭小空间或空间的角落进行连续地喷漆，极易发生爆炸事故，在高大的厂房内进
行间歇式喷漆，有可能使易燃气体局部积聚形成爆炸危险。
高温作业易使作业人员造成烧伤、烫伤和高温中暑等。
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编辑推荐

　　详细、系统地介绍了防腐蚀施工安全技术和安全管理方面的知识。
　　涉及各种防腐蚀施工中的安全问题，并提出解决方案。
　　满足施工单位的防腐蚀施工管理和施工安全的需要。
　　可作为培训教材使用。
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