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前言

包括金、银、铂、钯、钌、铑、锇、铱在内共8种贵金属元素，是重要的战略资源，也是电子、化工
、精密机械、航空航天等工业领域必不可少的基础材料。
1999年和2002年，国家先后放开了对白银和黄金的国家管制，为贵金属产业发展提供了良好的政策环
境，也为深入开展贵金属深加工方面的研究提供了必要条件。
早在2002年，化学工业出版社就曾出版过《贵金属深加工及其应用》一书，成为当时国内为数不多的
贵金属深加工方面著作。
而中国有色金属工业协会也依据该书于2003年成立了全国贵金属深加工及其应用专业委员会，并计划
出版一系列著作。
本书就是出版计划之一。
近年来我国贵金属深加工行业发展迅速，企业数量不断增加，各种新工艺和新设备不断出现，贵金属
深加工新产品不断涌现。
为了及时反映我国贵金属深加工领域的最新科技成果，笔者组织编写了这本侧重于贵金属深加工工程
方面的著作，以满足当前国内众多贵金属企业的实际需要。
本书共分三篇，分别从贵金属深加工生产工艺（包括银、金和铂族金属精细化学品的具体生产工艺）
、贵金属深加工设备（包括蒸发与结晶设备、过滤分离设备、干燥设备、反应器等设备的设计、制造
和选型）、贵金属深加工车间设计（包括车间工艺流程设计、工艺计算、车间布置设计）等方面，详
细介绍了贵金属深加工方面的知识和操作细节，注重实用性和工程应用价值，可以在更大程度上满足
本行业从业人员的实际需要。
本书既可供广大贵金属深加工企业人员和贵金属材料、有色金属领域科研人员、技术人员阅读和参考
，也可作为相关专业在校师生的教学参考书。
本书由周全法、熊洁羽、傅江、王琪等编著。
在本书编写过程中得到了国家科技支撑计划重大项目（2008BAC46B04）和江苏技术师范学院的大力支
持，同时中国资源综合利用协会和中国有色金属工业协会再生金属分会也对本书出版提供了宝贵帮助
，在此表示衷心感谢！
由于作者水平有限，书中疏漏在所难免，敬请广大读者批评指正！
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内容概要

　　近年来我国贵金属深加工行业发展迅速，企业数量不断增加，新产品不断出现，新工艺和新设备
不断涌现。
《贵金属深加工工程》分别从贵金属深加工生产工艺、贵金属深加工设备、贵金属深加工车间设计等
贵金属深加工工程技术实际出发，详细介绍了贵金属深加工方面的知识和操作细节，注重实用性和工
程应用价值，可以在更大程度上满足本行业企业人员的实际需要。
 　　《贵金属深加工工程》既可供广大贵金属深加工企业从业人员和贵金属材料、有金属领域科研人
员、技术人员阅读和参考，也可作为相关专业在校师生的教学参考书。
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章节摘录

插图：该型过滤机适用于对滤饼洗涤效果要求较高的料浆过滤，也适用于过滤粗颗粒、密度大的料浆
或密度小的悬浮颗粒的料浆。
5.3.2.6 翻斗真空过滤机（水平旋转翻盘真空过滤机）该机是在水平回转圆盘上径向设置多个独立扇形
滤盘，滤盘能绕自身径向轴线翻转卸渣的一种真空过滤机，也称为水平旋转翻盘真空过滤机。
翻斗真空过滤机适用于分离浓度较高（含固量为20％）、密度大、固相颗粒粗且不均匀的悬浮液，尤
其适用于要求滤布再生方便及滤饼需进行充分洗涤的场合。
翻斗真空过滤机的特点为：能过滤黏性大的悬浮液，洗涤充分，机械化程度高，卸渣彻底，滤布使用
寿命长，滤液和洗液可严格分开，洗水用量少，洗液浓度高等。
但设备占地面积大，设备价格较高。
翻斗真空过滤机的工作原理如图5-16所示。
5.3.2.7 带式真空过滤机如图5-17所示，带式真空过滤机是一种水平方向运动的无端滤带下方抽真空，
滤带上表面为过滤面，一端加料，另一端卸料的真空过滤机。
它是一种充分利用料浆的重力和真空吸力来实现固液分离的新型过滤设备。
按其结构原理可分为固定室型（RB型）、移动室型（RT型）、滤带间歇运动型和滤盘连续运动型四
大类。
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