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内容概要

　　本书简要介绍了二氧化钛薄膜光催化技术发展过程,阐述了TiO2光催化反应原理、光催化薄膜制备
方法,详细介绍了影响TiO2薄膜结构的因素,重点分析了TiO2薄膜的改性方法(包括复合半导体改性、贵
金属沉积改性、金属离子改性、非金属离子改性)，并对TiO2光催化薄膜的应用进行了展望。

全书既具有较高的理论参考价值，又有较为广泛的应用价值，对于从事TiO2光催化方面研究的科研人
员有很好的参考价值，也可供高等院校相关专业的本科生和研究生作为教学用书或参考书。
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