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内容概要

　　《材料化学处理工艺与设备》共分7章。
内容包括材料表面化学渗、材料表面化学镀、材料表面电镀、材料表面阳极氧化、材料表面微弧氧化
、金属表面化学热处理、低维材料表面化学改性等方面的工艺和设备，可通过本书了解材料表面处理
过程的化学知识，以及化学与材料结合的工程应用。
 　　《材料化学处理工艺与设备》可供材料化学专业、材料表面工程专业方向、材料科学与工程专业
的本科教学用书，也为从事材料表面处理相关的工程技术人员提供参考。
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