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内容概要

活性炭纤维(ACF)是新一代功能吸附材料，已广泛应用于水的深度净化等方面。
电吸附技术可以通过电化学极化增加ACF吸附容量；另外，在吸附状态下电化学降解有机污染物，具
有操作成本低、污染少等优点，有良好的应用前景。

《活性炭纤维的电吸附技术研究与应用》由陈榕著，首先概述了活性炭纤维的结构、基本性质和制备
方法，以及活性炭纤维的基本物理化学特性的测试研究方法；重点介绍了活性炭纤维的电吸附的基本
原理，并分别以工业废水中的SCN－、ANDMU(1,3-二甲基-5-亚硝基-6-氨基尿嘧啶)为模型物，以
ACF为电极，深入系统地剖析了活性炭纤维进行电吸附的研究过程；最后探讨了活性炭纤维电吸附研
究应用中目前存在的主要困难和今后的研究方向。

《活性炭纤维的电吸附技术研究与应用》可供高等院校、科研院所从事化学、化工和环境等领域研究
的广大科研人员阅读参考。
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章节摘录

版权页：插图：随着人口的快速增长，水资源的短缺和污染逐渐成为制约工业发展的重要因素。
为了实现可持续发展，需要提供新的水处理技术。
电化学技术与生物降解、光催化氧化等技术被开发用来进行废水处理和水的深度净化过程中污染物的
去除。
在某些情况下，电化学技术具有较好的优势和发展空间。
水的处理广泛采用活性炭材料吸附来进行重金属离子、有害阴离子、超细颗粒污染物、有机污染物和
有色物质的脱除，目前工业上应用的主要活性炭材料有粉状活性炭、粒状活性炭和纤维状活性炭。
活性炭纤维（active carbon fiber，ACF）是以有机纤维为前驱体，通过不同途径制得的一种新型功能性
纤维，是继粉状活性炭和粒状活性炭之后的第三代新型功能吸附材料。
具有成型性好、耐酸碱、导电性与化学稳定性好等特点。
ACF不仅比表面积大、孔径适中、吸附速率快，而且具有不同的编织形态。
活性炭纤维在催化、吸附方面具有良好性能，这些性能与其孔结构、孔分布、比表面积以及表面官能
团的种类和含量有关，具有极大的开发价值。
目前ACF已广泛应用于化学工业、环境保护、辐射防护、电子工业、医用、食品卫生等领域，受到人
们越来越多的关注，其应用前景相当广阔。
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媒体关注与评论

《活性炭纤维的电吸附技术研究与应用》可供高等院校、科研院所从事化学、化工和环境等领域研究
的广大科研人员阅读参考。
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编辑推荐

《活性炭纤维的电吸附技术研究与应用》由陈榕著，是在作者本人进行多年电化学研究的基础上编写
而成。
主要介绍活性炭纤维电吸附技术的原理和应用。
本书第1章概述了活性炭纤维的基本性质、结构和制备方法；第2章介绍了电吸附的基本原理和应用；
第3章介绍了活性炭纤维基本物理化学特性的测试研究方法，这三部分的内容是进行活性炭纤维电吸
附研究的基础。
第4章和第5章分别以工业废水中的SCN－、ANDMU(1,3-二甲基-5-亚硝基-6-氨基尿嘧啶)为实例，介绍
使用ACF为电极对其进行电吸附的系统研究过程，这也正是本书的特点。
第6章探讨了目前活性炭纤维电吸附技术在应用中存在的困难，并对今后的研究方向提出了建议。
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