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内容概要

全书共12章，首先总结和阐述了塑料的分类、鉴别、分选、清洗、破碎、造碎、成型加工等的方法及
工艺设备；然后论述了废旧塑料的回收利用技术；最后详细阐述了各种通用塑料(聚烯烃、聚苯乙烯、
聚氯乙烯等)、工程塑料、热固性塑料、泡沫塑料、透明塑料等的回收利用技术。
本书内容丰富，图文并茂，实用性强。
适合于从事塑料加工、物资回收和环境保护等工作的工程技术人员、科研人员和管理人员参考使用，
也可供高等学校、相关专业师生参阅。
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章节摘录

版权页：   插图：   （4）影响变性淀粉性能的冈素 ①原料状况植物来源、淀粉物理形态、直链与支链
淀粉的比例或含量、分子聚合度分布范围、缔合成分（蛋白、脂肪酸、磷化合物）；淀粉原料质量（
蛋白含量、黏度、pH值、大肠杆菌含量等）；水质指标；化学试剂纯度。
 ②变性情况变性的类型（酯化、醚化、氧化、接枝共聚等）、取代基的性质（乙酰基、羟丙基、氨基
等）、取代度（DS）或分子取代度（MS）大小。
 ③工艺条件 a.温度：变性反应的温度是根据反应介质、原料及产品性能来确定的。
干热法生产糊精类产品所需温度在110（白糊精）～180℃（黄糊精）。
而在水介质中，变性反应的温度一般不超过50℃。
 b.机械剪切：淀粉糊在搅拌或管路输送时可发生剪切作用，当剪切力超过一定范围时，会影响到变性
淀粉生成物的性质。
 c.pH值：pH值波动大小直接影响产品质量和化学试剂的有效利用率。
通过微机智能控制系统可准确控制工艺过程，效果较好。
 ④变性反应后处理控制洗涤、过滤、干燥、包装等工序的控制。
 （5）变性淀粉的应用领域 ①变性淀粉在造纸工业中的应用变性淀粉在造纸工业使用的目的：一是改
善造纸工艺，提高纸的内在性能（如力学性能，助留、助滤性能等）；二是提高纸的质量（如印刷质
量等）。
 变性淀粉应用于造纸工业的主要作用如下：用于湿部添加；用于层间喷涂可增加纸张强度，提高纸机
速度；用于纸张的表面施胶能改善施胶效果，节约施胶剂用量；当涂料涂布于纸面后，变性淀粉作为
胶黏剂使颜料与纸纤维牢固结合，可提高纸张的印刷性能；用于纸制品的黏合剂具有黏结力强、成本
低、对环境污染轻等特点，如纸箱黏结剂等。
 ②变性淀粉在石油工业中的应用 近年来，淀粉作为油田化学剂中的水溶性聚合物，已经被用于石油
钻井液、压裂液和油气生产的多种场合。
这些不同场合要求的聚合物功能往往是多样的，它们区别很大，以致大多数聚合物只具有一种主要的
使用目的，只有少数几种聚合物能够胜任两种以上的功能。
 淀粉具有增稠、凝胶、黏结与成膜等性能，通过改变淀粉的特性，可人为提高或抑制原有的某些性能
，或赋予它以新的特性，因而是具有多种功能的水溶性聚合物之一。
又因原料来源丰富且价格便宜，在石油工业应用中占有油田化学剂中水溶性聚合物的一定比例。
 淀粉在石油工业中最早的应用是钻井液方面。
在钻井作业中，淀粉及其衍生物如预凝胶淀粉、羧甲基淀粉、羟丙（乙）基淀粉、磺化淀粉、接枝共
聚产物和磷酸酯氧化淀粉等用作钻井液的降失水剂。
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