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内容概要

《防水涂料》介绍了防水涂料的相关知识，具体内容包括沥青基防水涂料，高分子防水材料，水泥基
防水涂料，其他防水涂料的原理、配方和工艺，防水涂料性能检测，涂膜防水施工。
作者力求理论联系实际，深入浅出地对相关涂料的原理、性能、使用等加以说明，对相关行业从业人
员有一定的指导性。
读者对象为涂料行业科研、管理人员，并可供大专院校相关专业师生参考。
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