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内容概要

　　
《建筑材料与检测》是为了适应高等职业教育发展和改革的需要，根据建筑工程技术专业的培养目标
，以职业岗位的工作过程为导向，以生产实践中建筑材料的检测和选用的工作任务为载体，采用学习
情境形式进行编写的校企合作开发教材。
本教材共分绪论和九个学习情境。
分别讲述了砂石材料的检测，气硬性胶凝材料的选用，水泥的检测与选用，混凝土的检测与配制，建
筑砂浆的检测与配制，墙体材料的检测与选用，建筑钢材的检测与选用，防水材料的检测与选用，以
及木材、建筑塑料、绝热与吸声材料、建筑玻璃与建筑陶瓷等其他一些建筑材料的选用等工作过程的
知识。
各学习情境以工作任务的形式组织安排，有利于知识的学习和技能的培养。

　　
《建筑材料与检测》可作为高职高专建筑工程技术等土建类各专业的教学用书，也可作为建筑工程行
业相关职业岗位的培训教材，还可供土建类相关专业技术人员及成人教育师生参考使用。
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章节摘录

　　水泥水化及凝结硬化必须在足够的水分下进行。
环境湿度大，水分蒸发慢，水泥浆体可保持水泥水化所需的水分。
若环境干燥，水分蒸发快，水泥浆体因缺少水分而影响正常水化，水泥石强度发展也很慢，甚至停止
增长。
另外，干燥还会给水泥石带来其他诸多方面的危害。
所以，水泥混凝土工程在浇筑后2～3周内应加强洒水养护，以保证水泥水化所需的水分，促进水泥充
分水化。
4.龄期 水泥浆的凝结硬化是随着龄期（天数）的增加而发展的，随着时间的延长，水泥水化程度增加
，凝胶体数量增加，毛细孔数量减少，强度也不断增大。
实验表明，常温（20℃）下，水泥混凝土强度的增长在28d以内较快，以后渐缓。
五、水泥石的腐蚀及防止 硬化的硅酸盐水泥石，在通常使用环境下有较好的耐久性，但在某些水介质
环境中，水泥石中的某些水化产物会与介质发生各种物理化学作用，使水泥石遭到破坏。
水泥石在外界侵蚀性介质（软水、含酸、含盐、含碱等）的作用下结构受到破坏，强度降低的现象称
为水泥石的腐蚀。
（一）水泥石的腐蚀 1.软水腐蚀（溶出性侵蚀） 软水是指暂时硬度较小的水。
雨水、雪水、工厂冷凝水及含重碳酸盐少的河水和湖水都属于软水。
水泥石的水化产物中存在大量氢氧化钙，使水泥石处于一定的碱度，从而各种水化产物能稳定存在，
保持良好的凝胶能力。
若水泥石长期接触软水，水泥石中的氢氧化钙会不断被溶出，当水泥石中游离的氢氧化钙减少到一定
程度时，水泥石中的其他含钙矿物也可能分解和溶出，从而导致水泥石结构的强度降低，甚至破坏。
当水泥石处于软水环境时，特别是处于流动的软水环境中时，水泥被软水侵蚀的速度更快。
2.盐类腐蚀 （1）硫酸盐的腐蚀在海水、盐沼水、地下水及某些工业污水中常含有钠、钾、铵等的硫酸
盐，它们对水泥石有膨胀性腐蚀作用。
含有硫酸盐的水渗入到水泥石结构中时，会与水泥石中的氢氧化钙反应生成石膏，石膏再与水泥石中
的水化铝酸钙反应生成钙矾石，产生1.5倍的体积膨胀，这种膨胀必然导致脆性水泥石结构的开裂，甚
至崩溃。
由于钙矾石为微观针状晶体，人们常称其为“水泥杆菌”。
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