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内容概要

　　腰果酚取自农业废弃物腰果壳，它是具有多种反应活性的天然酚类化合物，由其不仅可合成一系
列性能优异的腰果酚类树脂，而且可作为基本化工原料合成许多极有用的衍生物，如环氧树脂固化剂
、多方面应用的表面活性剂、橡胶加工助剂、造纸加工助剂等。
　　《腰果酚及腰果酚类树脂》在简述腰果酚的生产、结构及性能特点基础上，全面、详细地介绍了
合成腰果酚树脂的化学原理和生产技术以及各种腰果酚衍生物的生产及应用。
　　《腰果酚及腰果酚类树脂》内容丰富、新颖，实用性强，特别适用于从事农林化工、基本有机合
成及高分子树脂生产、应用各领域的工程技术人员、产品开发人员阅读，对相关专业的大、中专师生
和从事新材料研究、开发的科研人员以及对资源利用、环境保护工作者也有极好的参考价值。
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