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内容概要

本书全面介绍了塑料基础知识、塑件结构工艺性设计、注射成型工艺、注射成型设备、注射模具的基
本结构和设计方法，以及塑料压缩、挤出、气动等成型模具的基本结构和设计要点。
另外，还介绍了塑料模具的发展方向以及注射成型新技术。
全书分三篇共11章，第一篇为塑料模具设计基础；第二篇为塑料注射模具设计；第三篇为其他塑料模
具设计。
    本书可作为高职高专模具设计与制造专业教材，也可供从事塑料制品生产和塑料模具设计工程技术
人员和自学者参考使用。
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