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内容概要

　　《普通高等教育“十一五”国家级规划教材·皮革工艺实验（第2版）》是国家级十一五规划教
材，是在2000年出版的第一版的基础上修改、补充而成。
《普通高等教育“十一五”国家级规划教材·皮革工艺实验（第2版）》将制革、毛皮加工的基础理
论通过实践使学生更加准确、生动的加以理解，试验项目多，涉及制革、毛皮加工的整个生产过程，
由制革工艺实验、毛皮工艺实验、制革工艺生产实验、毛皮工艺生产实验组成，设计性实验和综合性
实验是《普通高等教育“十一五”国家级规划教材·皮革工艺实验（第2版）》的一大特色。
《普通高等教育“十一五”国家级规划教材·皮革工艺实验（第2版）》除供学生使用外，还可供皮
革工程技术人员参考。
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亮剂与成革涂层物性及光亮度的关系实验五十四　皮革手感剂的搭配使用对皮革质量的影响实验五十
五　常用成膜剂成膜性能的测定与评价实验五十六　各种涂饰剂基本性能的评价实验五十七　不同成
膜材料涂饰对皮革燃烧性能设计　实验实验五十八　泡沫涂饰实验五十九　耐溶剂涂饰配方的设计实
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