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内容概要

　　本书较系统地介绍了棉短绒制浆的工艺技术及原理。
全书共分6章，主要内容包括：纤维素基础、原料和备料、蒸煮、半浆处理、漂白、浆板抄造。

　　本书可供纺织、造纸、化纤、纤维素衍生物和高分子材料等相关行业、专业的工程技术人员、教
师和学生等参考，也可作为轻化工程等专业的教学辅助用书．
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