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内容概要

温变英主编的《高分子材料与加工》将《高分子材料》、《塑料助剂》、《高分子材料加工原理》等
知识进行整合，去其冗长，选取其必要的概念、原理和知识点进行重新编辑，使相关知识条理化、系
统化，全面介绍了聚合物树脂从材料到生产的全部过程，力求为教师和学生的使用提供方便。
近年来，高分子材料的成型方法不断推陈出新，涌现出了一批新的加工技术，本书也对这些新技术进
行了简介。
此外，因大量高分子材料应用带来的环境问题已是不争的事实，为了培养学生的环保意识与资源意识
，本教材特意增加了高分子材料循环利用的内容。

本教材既可作为高分子材料与工程专业的专业课教材，也可作为其他材料专业，如复合材料、材料物
理与化学、无机非金属材料、应用化学以及计算机辅助模具设计等专业的选修课教材。
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