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内容概要

本书共分为上下篇，上篇主要是对制浆工艺参数优化、脱木素反应历程、脱木素动力学和反应机理进
行研究探讨，并对三种浆的漂白、打浆、抄纸性能做了初步评价。
分为五章，具体包括绪论；麦草、荻、龙须草自催化乙醇制浆工艺及机理的研究和龙须草自催化乙醇
浆漂白工艺与机理的研究。
下篇主要介绍了麦草乙醇制浆过程中表面木素的吸附/沉积现象及机理，分为七章，具体包括绪论；快
速冷却自催化乙醇法制浆木素沉淀现象与机理的研究、快速冷却自催化乙醇法制浆纤维残余木素的碱
脱除；热置换乙醇浆洗涤工艺；热置换洗涤乙醇麦草浆性能评价；热置换乙醇法制浆蒸煮历程及脱木
素机理研究。
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张美云，陕西科技大学副校长，造纸专业教授，博士生导师。
1978-1982年在西北轻工业学院制浆造纸专业学习；1987-1989年在西北轻工业学院制浆造纸专业硕士毕
业；1999-2003年在天津科技大学制浆造纸专业博士毕业。
1982-1995年任轻化工系教师；1995-1996年任教务处副处长；1996-1997年任轻化工系副主任；1997-2002
年任造纸工程学院院长；2002年至今任学校党委委员，副校长。

张美云担任教育部高等学校轻化工程专业教学指导分委员会副主任委员、中国造纸学会常务理事、中
国造纸学会学术委员会委员、陕西省造纸学会理事长、《中国造纸》编委等学术兼职。
1997年被评为“陕西省跨世纪三五人才”，享受政府津贴，2001年被授予“陕西省三八红旗手”称号
，被国家教育部授予“全国优秀教师”，2003年被评为“陕西省有突出贡献的专家”，2008年被评为
“陕西省教学名师”，2002、2007年分别当选陕西省第十次、第十一次党代会代表。

张美云是制浆造纸学科带头人，主要研究方向是高性能纸基材料和无污染制浆造纸技术。
近年来获国家优秀教学成果二等奖1项；陕西省科学技术奖二等奖3项、三等奖1项；国家发明和实用新
型专利9项；出版教材和专著4部。
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